CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
Zkusebna fyzikalnich vlastnosti materiali, konstrukci a budov - Praha

Zkusebni laboratof &. 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
Prazska 16, 102 00 Praha 10 Hostivar

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 19/491/R024
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Ze dne: 11.3.2019

Zkouska: M&feni obsahu pfirodnich radionuklidt { 2°Ra, 22 Th, “°K) ve stavebnich materidlech
ZP-23 {vyhlaska 422/2016 Sb.)

Objednatel: Z KK s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hofice v Podkrkonosi

psé: 508 01

Cislo zkusebniho vzorku: 19/R024

Popis zkudebniho vzorku: Stérkopfsek,, smé&sny vzorek z denni vyroby, tuzemsko
€. vzorku: 407/19

Zévod, vyrobce, lokalita: Lipa nad Ortici, CESKE STERKOPISKY spol. s r.0., Cukrovarska 34,
196 00 Praha 9 - Cakovice

Datum odbéru: 5.3.2019 Odebral (firma/osoba): Z.KXK. s.r.o./V. Medejdova
{
Piistroje pouZité k méfeni: Spektromelr Silena VARRO 16 + program Gama
Kalibrace: CMI IIZ Praha, ovéfovaci list s platnosti do 16.1.2020
Povoleni k provadéni &innosti: Rozhodnuti SUJB/RCHK/4985/2010 s platnosti do 31.12.2026.

Zkouska provedena dne: 11.3.2019

Z-19/491/R013

Vysledky zkousky:
Zikouska Vysledek Ba/kg Roz§ifena nejistota %
Hmotnostni aktivita ** Ra 24 10,5
Hmotnostni aktivita 2 Th 12 9.1
Hmotnostni aktivita *’K 460 29
Index hmotnostni aktivity | 0,29 57

Tyto naméfené hodnoty se vztahuji pouze k vyse specifikovanému méfenému vzorku. Vysledky
zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozéifeni
k=2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.

email.:  viktorkilian@volny.cz email: az@csias.cz
tel.: 777 421 959 tel.: 281 017 417
fax.: 271 750 451 web: WWW.CSias.cZ




Centrum stavebniho mzenyrstvi a.s

Zkusebna fyzikalnich viastnosti matenalu, konslrukci a budov - Praha

AL ZkuSebni laboralof & 1007 4 akreditovana CIA die CSN EN ISO/IEC 17025
*  Pralska 16102 00 Praha 1. tel ffax. 271750451 emai. azl@csias.c2

Materidl se posuzuje podle zdkona 263/2016 a vyhlasky €.422/2016.

Index hmotnostni aktivity pfevyduje - nepi‘evyéujé smémou hodnotu | = 1, kterou stanovi
vyhléadka SUJB &. 422/2016 Sb., pro stavebni materidl dle ustanoveni §102 odst. 1, vyhlasky uvedeny
v pfiloze €.28 vyhlasky.

’ nehodicl se Skitne

Posouzeni proved!: !

Ing. Viktor Kilian eee e oot e et ann s

dr&tel zvlastnl odborné zpusobilosii £.j. SUJB/RCHK/16649/2013 s platnostf do 18.7.2023

a
drZitel pov&feni od Ing. Antonina Novotného, generdiniho feditele a pfedsedy pfedstavenstva CSl a.s. podeplsovat protokoly
vypracované podle vyhlasky £.422/2016 Sh.

Za zku$ebnu fyzikaInich vlastnosti materiai, konstrukci a budov - Praha

Ing. Petr Skolnik v zastoupeni 6”'—9— T GRE. .S

vedouci zkuSebny.

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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