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ZPRAVA O DOZORU

NAD RIiZENiM VYROBY
éislo: CPR - 032/2023

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh (dale jen CPR).
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Smlouva o certifikaci &islo

Za spravnost zpravy odpovida

Datum vydani zpravy

Ceské stérkopisky spol. s r.o.
Cukrovarska 34 B
190 00 Praha 9 - Cakovice

180: 275 84 534

Lipa nad Orlici
517 21 Tynist& nad Griici

Pfirodni t&Zené kamenivo
032/2023
284/2021
¢
Ing. Petra Kubistova
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Zprava obsahuje celkem 4 strany véetné strany titulnf a 1 piilohu.

Zprava byla vystavena v jednom vyhotoveni. Original obdrzel klient, kopie je uloZzena v archivu OS &. 1392.
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1. Udaje o vyrobku

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS &. 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, priloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikacnim
schématu &. 2. Klient na provozovné& vyrabi a uvadi na trh v ramci schvaleného RV vyrobek, ktery je
identifikovan jako:

Prirodni téZené kamenivo.

2. Seznam podkladl pro posouzeni

Identifika&nl Gdaje o klientovi;

Pfirugka Fizenl vyroby a dokumentace RV:

Protckoly o zkousce typu vyrobku: 3664/22, 3479/22;

Protokol o vysledku AVCP RV &.: CPR-5048/2019;

Osvédéeni o shodé fizeni vyroby €.: 1392-CPR-0588;

Zaznamy vyrobce;

Zprava z pfedchoziho dozoru nad fizenim vyroby ¢.. CPR-041/2022

3. Normativni dokumenty pouzité pfi AVCP

Technické predpisy

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, ve znéni pozd&jsich piedpis(;

Zakon & 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékierych zakond
ve znénl pozdé&jsich pfedpis(;

Vyhlaska SUJB o radiagni ochrang &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Pfiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

EN 13043:2002/AC.2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, ieti$tnich a jinych dopravnich ploch

EN 131392:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym

pojivem pro in2enyrské stavby a pozemni komunikace

Ostatni dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 — Poziéni dokument SG02 — Osvédéovani fizeni vyroby kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziéni dokument — Disledky oprav tiskovych chyb, dodatkd a revizi
harmonizovanych evropskych norem pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Poziéni dokument — Vydavani osvédéeni podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 — Pozi¢ni dokument — Cetnosti dozor{, posouzen( a hodnoceni fizenl vyroby;
NB-CPR/17/722r8 — Poziéni dokument — Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;

NB-CPR/17/743r4 — Poziéni dokument — Zakladni podminky pro OS ve vztahu k pfeznaéent;
NB-CPR/17/744r2 — Pozi¢éni dokument — Subdodavky ¢innosti OS;

NB-CPR/18/772r2 — Poziéni dokument — Dotisk protokolll o zkousce;

NB-CPR/M9/792r5 — Pozitni dokument — Pouzitl historickych dat;

NB-CPR/M9/793r4 — Poziéni dokument — Pokryti harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Poziéni dokument — Pokyn pro OS poskytujicl sluzby ve vztahu k pfeznagenym
stavebnim vyrobklim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;

NB-CPR/20/852r3 — Pozitni dokument — UdrZzovani osvéd&eni CPR bé&hem covidu-19;
NB-CPR/22/889r3 — Pozi¢ni dokument — Datované a nedatované odkazy.

Dokumentované postupy COV;

Certifika¢ni schéma ¢. 2.
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4, Dozorovy audit ve vyrobné a fFizeni vyroby
4.1 Pozadavky na Fizeni vyroby
Pozadavky na Fizenl vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a
harmonizovanymi horizontalnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.
4.2 Posuzovani
Planovany dozorovy audit u klienta proved! posuzovatel OS €. 1392 Jan Brzek, DiS. dne 29.5.2023.
Pfedmétem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, zaznaml a inspekce vyrobny s chledem na
zajisténi stalosti vlastnosti. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. PInéni poZadavku
pfedmétnych harmonizovanych norem a technickych pfedpis(l je zaznamenano v Checklistu, ktery je
piflohou této zpravy.
Jedna se o prilb&Zny pravidelny dozor OS nad RV klienta.
4.3  Zjisténi z dozorového auditu
* Vyrobce poskytuje zdroje potfebné kudrzovani a zlepSovan{ systému managementu, ma
k dispozici kompetentni pracovniky k zajisté&ni fungovani v8ech procesd, udrzuje nezbytnou
infrastrukturu a prostfedi, provozuje technologické zafizeni zajistujici stabilitu vyrobnich proces(
a dosaZeni shody vyrabénych vyrobkd, fidi dokumentované informace a poskytuje zdroje
potfebné pro monitorovani a méfen|,
+ Rozsah provozovaného RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zistal od
posledniho posouzeni beze zmény. '
Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
+ Sortiment vyrobkl vyrabénych v systému 2+ se od posledniho auditu zménil, byl roz$ifen o frakce
4/8P, 8/16P. PTi potfebé zafazenl nového vyrobku do RV je vyrobce povinen prediozit OS Zadost
o jeho zafazeni do RV a vykonat zkougky typu pfedmétného vyrobku.
Vyrabéné frakce: 0/4, O/4P, 4/8P, 8/16P
* Pfi poslednim auditu nebyly zjistény neshody.
= Auditem nebyly zjistény neshody.
e Dalsi dllezita zjigténi : —
Vysledkem dozorového audity fizenl vyroby je zjiténi, Ze fFizeni wvyroby klienta vyhovuje
pozadavkim certifikace.
5. Zavér hodnoceni
Na zakladg zjist&ni z vykonanych dozorovych &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/VP doporuéuje ponechat klientovi ud&lenou certifikaci RV.
Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\M]\(\/\/\/
6. Pfezkoumani a rozhodnuti

Vedouci OS prezkoumal provedené dozorové Einnosti a pofizené zaznamy z dozoru ziskané b&hem
etapy stanoveni a rozhodl, Ze:

a) Klient udrZzuje podminky pro fadneé fungovani zavedeného fizeni vyroby pfi vyrob& kameniva.

b) Klient zajistuje provadéni poZadovanych kontrolnich zkou$ek vyrobki zafazenych v RV a
predioZit vysiedky t&chto zkousek,

c) Klient vydal a udrzuje aktualni’ Prohl&Seni o wlastnostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shodé& sivysledky provedenych zkousek typu.

.....

d} Rizeni vyroby spifiuje pozadavky cerfitikadiiiho schématu &. 2.
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e} Posuzované fizeni vyroby i nadale odpovida stanovenym pozadavkim a lze vyjadfit shodu
s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

fy Vysledkem dozoru je rozhodnutl, Ze fizenl vyroby i nadale

odpovida pozadavkim harmonizovanych norem
uvedenych v bodé& 3 a OS nadale ponechava v platnesti vydanou certifikaci fizenl vyroby.
Datum: 18. &ervna 2023 Podpis vedouciho OS &. 1392: #'/’ !W‘i
7. Zaveér

a) Zjisténi a zavéry uvedené viomio protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni shody Fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zména
mohla ovlivnit vlastnosti vyrobki (napf. zména harmonizované normy, technickych predpist,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

b) Klient je povinen udrzovat v akiudlnim stavu dokumentaci fizenl vyroby, efektivné provozovat
fizeni vyroby a provadét v poZzadované etnosti pfedepsané kontroly a zkousky.

¢} Klient musi fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobk(l uvadénych na trh byly ve shodé s vlastnostmi,
které deklaruje na zakladé vysledkl zkousdky typu v prohlasenl o viastnostech.

d) Posouzeni a hodnoceni SRV (FPC) nezahrnuje posouzeni celkové shody vyrobku s technickou
specifikaci.

e) Vpfipadeé, ze klient bude chtit uvést na trh novy vyrobek, podle harmonizované normy jiz
uvedené v osvédEeni o shod& fizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedeni
zkougky typu pfedmétného vyrobku a pozadat OS o jeho zafazeni do Fizenli vyroby.

f) V piipadé, 2e klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud
neni uvedena v osvéde&enl o shodé Flzenl vyroby, musi nejdiive provést nebo zajistit provedeni
zkousky typu vyrobku podle této normy a pozadat OS o rozsifeni fizeni vyroby o tute normu.

g) OS bude minimalné jednou roéné provadét pribézny dozor, posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizeni vyroby, ktery je podminkou platnosti certifikace.

h) Dozorem nebyly zjistény neshody, které by vyZadovaly zvy$eni Cetnosti dohledu. Dalsi dozor nad
RV provede OS v oznameném terminu v pfistim roce.

i) Dozorem nebyly zjistény neshody vyZadujici opakovany dozor.

Pfiloha: Checklist
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CHECKLIST

pro dozorovy audit fizeni vyroby kameniva
podie certifikaéniho schématu &. 2

Klient Ceské &térkopisky spol. s r.o., Cukrovarské 34, 190 00 Praha 9 — Cakovice
Provozovna LiPA nad Orlici Cislo provozovny: = 268
Adresa provozovny LiPA nad Orlicl, 517 21 Lipa nad Orlici

Posuzovatel Jan Brzek, DiS. Datum auditu: 29.5.2023
Vedouci posuzovatel | Karel Krutil

Pozorovatel -

Za wyrobce Toméa$ Sajdl (vedouci provozovny), Ing. Petr Moravéik (zavodni lomu)

norem {nehodlc! se skrini):

Pouzity zplisob AVCP - systém 2+. Na provozovné je zavedeny systém fizeni vyroby pro vyrobu kameniva pedle téchto

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007,
ERI24E80:200200,C:2004, EN-13383-1:2002/AC:2004.

Na strané 5 je uveden aktualni seznam vyrobku u nichZ byla provedena potatetni zkousky typu (TT), a které jsou
v ramci fizeni vyroby (RV) na provozovné vyrabény, zkoudeny a uvadény na trh.

Stupné hodnocen! poZadavkil pii auditu:
C = (conformity) — pozadavek spindn — shoda.

R = (remark) — poZadavek spinén s diléimi nedostatky méné vyznamné neshoda, kieré nezpisobuje riziko v efeklivnim fungovéni RV
a musi byt cdstranéna v ureném case. Terrnin odstranéni dohodne posuzovate! s klientem a uvede jej ve Zjisténi.

NC = (non conformity) — poZadavek nespinén — neshoda - nepingni, které ovliviiuje fungovéni a efektivitu RV takavym zpisobem, Ze
produkdy nemohou byt nadéle uvédény na trh. Posuzovate! poridi zéznam o neshodd a odkaz o zéznamu uvede ve zZjistdni. PR
2Zjisténf neshody se zvaZuje polfeba opakovéni celého audity KV nebo jeho Cést.

— Ve sloupci Hodnocenf se kfizkem oznadi stuperi hodnocen! poZadavku formulovaného v ofazce.
— Ve sloupci Zjisténi, komentaf se uvéd pozitivni nebo negativnf Zjisténi, upfesnéni jak a kde je poZadavek dokumentovan, pfipadné
dohodnuté terminy odstrandni neshod, piiteZitosti ke zlepSovéni, nebo jiné dileZité poznatky. PouZivany termin ,vyrobca” oznaduje iienia.

Kapitola 1 - Uvod

Otézky Zjisténi, komentaF

1. Uved neshody zjisténé pli poslednim auditu. Byly NC | R | P/ postednim auditu dne 8.6.2022 nebyly zjistény ¥4dné

odstran&ny vEechny zjis&t&né neshody a je o tom zaznam? neshody.

2. Byl od posledniho auditu zafazen do RV novy vyrobek NC | R | Ve sledovaném obdobf byly do RV zaazeny nové vyrobky

{ktery a kdy) a byla u ného provedena zkouka typu (TT)? za’: 2'923;126': . PiedioZen protokol o TT ¢. 3479/22 ze dne

3. Ma vyrobce aktualnf Osvéddeni RV a jsou odkazy na NC | r | Provozovna je driilelem platného Osvédéenl o shodé RV

AVCP ve shodé $ timto Osvédéenim? ¢ 1392-CPR-0588, Které bylo vydéno dne 3.1.2019.
Qdkazy na AVCP jsou s nim ve shodé.

" 5 . Pro veSkeré vyrobky, kieré vyrobce uvadi na trh pod

4. Ma vyrobce provedenu zkousku typu vEech wrobki, NC | R ; i

které uvadi na trh pod oznadenim CE a viastni o tom oznacenim CE, ma provedeny zkousky TT. Viastni o tom

protokol 0 TT? Prolokoly &. 3664/22 ze dne 14.12.2022 a §. 3479/22 ze
dne 14.12.2022.

5. Viypracoval vyrobce Prohlaseni o viastnostech (DoP) a je NC | R | ProhidSeni o viastnostech (DoF), vydané dne 24.3.2023

dek & trover viastnost! vyrobk(i ve shodé s vysledk: pro veskeré vjrobky zafazené vRV (0/4, 0/4P 4/8P

e 4 ysedy a 8/16F), obsahuji viechny poiadované informace.
Deklarované trovefi viastnosti je ve shodé s vyslediky TT.

8. Pripojii vyrobce k vyrobkiim uvadénym na trh &titek s NC | R | Y¥obce phipojil kvyrobkim Stitek s oznacenim CE

oznatenim CE a s poZadovanymi informacermi? 8 poZadovanymi informacerm.

7. Obsahuje privodnl dokument k vyrobku (dodaci list) ¢f| NG | R | Provéfen dodac/ list ¢ D232203059 vyrobku 0/4P ze dne

pofadové &islo, identifikaci vyrobku, odkaz na normu, podie 29.5.2023. Dodaci lisly vyrobkti prodavanych v rémei RV

ileré je uvadén na trh, datum vystaveni a z&znam o obsahuji potfebné nélezitost. ) )

provedens vystupni kontrole? : poporucfem posuzovatele: Dopinit na dodacf list
informaci o provedené vysfupn{ kontrole.
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8. Uvadi vyrobee na trh daléi vyrobky mimo rdmec RV? -
Pokud ano, uved které. Jsou jejich dodaci listy odliSeny?

NC

Vrobce uvédf mimo rémec RV na irh napf vyrobek
zasypovy materidl - kal provéieny dodacf list
& D232202183 ze dne 3.5.2023. Dodacl listy vyrobki
prodévanych mimo rémec RV jsou odiideny.

Kapitola 2 — Organizace

Otézky Zjigténi, komentar

1. Jsou stanoveny v rdmei RV odpovidnosti, pravomoci a NC | R | Organizacni usporédéni uvedené v kapitole 2.1 Pirucky

vzéjemné vztahy mezi pracovniky ktefi ovliviiuji jakost tizen! vyroby (déle jen PRV) je akiuginé platné, urbené

aktualni a jsou dodrzovény? odpovédnosti & pravomoci jsou dodriovany.

2. Je ustanovena osoba odpovédné za RV na provozovng, |\C/| NG | R | Osobou odpovédnou za RV _Jje i nadéle vedouc/

mé plislu&né pravomoci a odpovédnost za zajisténi spin&ni provozovny pan Tomé$ Sajdi. Virobce predioZil pisemné

pozadavki na RV? (jméno, datum jmenovéni nebo pledani povéreni ze dne 2.11.2020.

pracovni napln&).

3. Bylo RV piezkouméno v odpovidajicim intervalu, byly NC | R | VWroboe své &innosti v rémci RV 2a sledované obdobl

projednény ur&ené oblasti a je o fom zaznam? pfezkoumal, projednal stanovené oblasti. PredioZil o fom
Zdznam ze dne 17.2.2023.

Kapitola 3 - Postupy fizeni

Otéazky

Zjisténi, komentaf

1. Dolo od posledniho auditu ke zménam v RV
(personalnim, organiza&nim, vy¢tu zavedenych vyrobkovych
norem nebo dai&im zm&nam) a oznamil vyrobee tyto zmény
pisemné oznamenému subjektu (OS)?

NC

)

R

Ve sledovaném obdobi nedoslc v dotazovanych oblastech
ke zméndm

2. Obsahuje dokumentace RV poZadované &asti: PFirugku,
Prilohy, Formuldfe, Externi dokumentaci, Postupy a jsou
udrZovény v aktudlnim stavu? Odpovida struktura
dokument{ nadéle poZadavkim normy?

Dokumentace RV a jejl aktudini stav:
s PRV v piatném vyddni & 1 ze dne 1.2.2019 (po
akfuaifzaci ze dne 30.5.2020), véetné Piiloh;
« Formuléfe uréené pro zdpisy iddaji jsou stanoveny
v Piffoze & 1 PRV a jsou k dispozici:
« Externf dokumentace — vyrobce mé akiudini vyrobkové
CSN EN 12620+A1, 13138, 13043 a 13242+A1. Seznam
flzené extemi dokumentace na Formuldfi 06 je
kompletni;
= Postupy — soubor provozné lechnické dokumeniace
obsahuje i pifsiusné pracovni postupy.
Struktura dokumentil odpovidé | nadéle poZadavkim
niormy.

3. Zabezpeduje vyrobce na provozovné nékteré sluzby, které
maji viiv na kvalitu vyrobkl dodavatelsky? (Jestlize ano, uved
sluzbu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zaji$téno, Zze
vyrobce nese odpovédnost za kvalitu doddvanych sluZeb?

NC

Virobce nevyuiivé dodavatelskych siuzeb, vSechny
&innosti s viivem na kvalitu vyroby zabezpeduje viastnimi
prostiedky.

4. Ma vyrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a
jejim piivodu, jsou k dispozici mapy zobrazujici loZisko a
t&2ebni plan?

Dokumentovénf geologie loZiska a druhu suroviny je
struéné provedeno v kapifole 3.3 PRV, podrobné je
obsaZeno v geologické dokumentaci loZiska. Petrograficky
popis je soucéstl Protokolu o TT & 366422 ze dne
14.12.2022.

TézZebni plan je souddstl bafisko-technické dokumentace,
celkovy postup &by je geodeticky podchycen v zékladni
diinf mapé (posfedni zaméra provedena dne 4.1.2023,
zohlediiuje stav zésob ke dni 31.12.2022).

Ve sledovaném obdobi dosfo roz&ffeni té2ebniho prostoru
(Rozhodnutf o povolenf homické Cinnosti v dobyvacim
prostoru Lipa nad Oricf il & SBS 49955/2022/0B(J-
09/5). Probihajf plipravné préce a téZba jeSté nebyla
Zahéjena.

5. Identifikoval wyrobee nebezpeéné latky v lokalité? Je
k dispozici aktuéini protokol o méfeni obsahu plirodnich
radionuklidi a deklaruje vyrobce dle vysledkl zkouek?

Virrobee v lokalits neidentifikoval Zédné nebezpedné latky.
FPlediozil Protokoi o zkouskach & 19/491/R024 ze dne
11.3.2019, kferym je stanoven obsah pfirodnich
radionuldidi: v suroving,

Deklarace uveden# v Prohld3enl o viastnostech odpovidd
vysledkiim zkoudek.
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Kapitola 4 — Rizeni vyroby

Otazky

Zji5téni, komentaF

1. Dodlo od posledni inspekce ke zm&né v technologii
vyroby kameniva? JestliZe ano, v &&m spod&iva?

C

NC

R

Ve sledovaném obdobl nedoSlo k Z24&dné zméné
viechnologii vyroby kameniva. Nové vyrobky jsou
vyrabény pomocl stévajicich vyrobnich zaffzeni TEREX
2100-3 a POWERSCREEN COMMANDER 1400 zménou
osifovani.

Technologicky postup uvedeny v popisu vyroby v kapifole

2. Je technologicky postup/schéma v dokumentaci RV C/INC|R 0 ) ),

aktulni a obsahuje viechny vyrobky zafazené do RV? Jsou 4,"’;‘: e f‘km% 3 ZS’\'/”’”J'E zplsob zhotoveni viech

uvedeny pokyny pro vyrobu v pfipadé nepfiznivého pogasi? VYTODRU zarazenyc: do K.

Y poxyny pro vy prip P & Ve stejné kapitole je uveden také odkaz na provoznl

dokumentaci vztahuficf se k pfedepsanym &innostem,
Pokyn pro vyrobu v pripadé n%ar"fznivych povéimostnich
podminek je dokumentovén v PRV v kapitole 4.

3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro fizeni cf{ NC | R | Dokumentované postupy, vietné smémic, fédu, navodd

vjroby (vdetna souboru bariské dokumentacs) k dispozicl & instruke! vyplyvalicich z béfisigch pfadpist jsou uloZeny

na vyrobné, jsou udrzovéany a jsou i nadéle dostateéné v kanceléli vedouciho provozovny a jsou udrfovény

k zaji&t&ni stabilniho vyrobniho procesu? zdvodnim lomu. | nadsle jsou dostafedné k zajisténf
stabilniho vyrobniho procesu.

4. Jsou pro pracovniky dostupné aktualni instrukce pro NC | R | Pokyny pro obsluhu, udribu a sefizovanl vyrobniho

obsluhu, Gdr2bu a sefizovani vyrobniho zafizeni? zafizenf jsou pro pracovniky provozovny dostupné.

5. Je kazdy vyrobek identifikovatelny ve smyslu jeho pivod NG | R | /dentifikace vjrobku Je zajiténa vpribshu celého

a druhu? yvy 4 ysl jeho p . vyrobniho cykiu. Vyroba je realizovéna vyhradné z horniny
piskovny Lipa nad Oriict.

8. M4 vjrsboa zpracovan vhodny postup pro zajisténi Cf| NC | R |V loZisku se vyskytuje Jeden druh hominy, die

vyroby, jestliZe se v loZisku vyskyiuje vice neZ jedna hornina
nebo kdyz je kvalita suroviny proménlivé a dodrzuje ho?

pelrografického zafazen/! se jedné o Stérkopisek.

Kvalita suroviny je v posfupu tézby standardni, piipadné
proméniivost je vyrobnou fedena v rémci vstupnf kontroly
materialu die postupu v kapitole 5.3.1a) PRV,

Kapitola 5 ~ Kontrola a zkougeni

Otazky Zjisténf, komentaf
1. Je odpovédnost za kontroly pfi vyrob& aktualni, provadi c/| N | R | Odpovédnosti za kontroly pii vjrobé jsou stanoveny
vyrobce vstupnl, meziopera&ni a vystupni vyrobni kontroly a v kapifole 53.1 PRV. Vyrobce Kontroly provad! véefns
existuji o tom zdznamy? dennfch pochizek a vizudinich kontrol jakosti produkiu
a skiddkovéni,
Zaznamy o kontroinfch &innostech pii virobé jsou struéné
podchyceny vramel zaznam o provoznich Ginnosfech
v Knize prohlidek.
2. Mé vyrobce nezbytné vybaveni, zafizeni a vyskolené C | NC | R | Neposuzovéno, vyrobce mé poZadované zkouSky
pracovniky pro provadéni kontrolnich zkousek? Provadf tyto zajistény dodavateisky.
Zzkousky pedle odpovidajicich zkuSebnich postupl?
3. Zajigtuje vyrobee poZadovanou UdrZbu a kalibraci ¢ | Ne | r | Meposuzovéno, viz zjisténi u pfedchozf otézky & 5.2.
maficich a zkuZebnich zaflzeni ve shodé s GSN EN 932-5 a
ma o tom zédznamy?
4.V pfipads, Ze vyrobce neprovadi véechny nomou C/| NG | R | VWrobce mé provadéni vSech kontrolnich zkousek
poZadované zkousky, u jaké laboratoe ma tyto zkousky zajisténo dodavaleisky die smiouvy C. 284/2021 se ZKK,
smluvné zajistény? Uved &islo smiouvy a dokument o s.r.0., ve Zkusebnl laboratofi ¢. 1046, akreditované CIA,
zpUsobilosti laboratore k provadéni t&chto zkoudek? Zpisobilé die platného Osvéddent o akreditaci ¢. 54/2023
ze dne 6.2.2023.
5. Zajistuje vyrobce pozadované kontrolni zkougky dle c/| NC | R | Vyrobce provédl zkousky na podkiadé Kontroiniho plénu
Kontrolniho plénu? Jsou k dispozici protokoly o zkouskach? ﬁgzoxec;’:}% 0‘; ‘: ﬁtli?:;o ;mz '\’/ ‘Z vs!ch;l ’g\z’:’%?’n ooggogfkba;’;
Byl vedeny rocéni zkougky u vEech vyrobka? . o
Yy pro Y Y vyrobkd rocéni zkousky nahrazeny zkouSkami TT §. 3664/22 ze dne
14.12.2022.
6. M& v¥robce platné zkousky na odolnost kameniva proti ¢/| NC | R | VWrobce mé provedeny zkousky na odoinost kameniva
alkalicko-kfemicité reakci, uv4di-i na trh vyrobky podle EN !gg;vzga;gg'd’;{’emgééky’eakﬂ a deklarace na DoP
12620, a odpovida deklarace vysledikim zkougek? U ZROUSHY.
2o el Aktudini Protokol o zkouskdch reaktivnosti kameniva
s alkdliemi &. 2958/19 byl vystaven 21.5.2020.
7. Sleduje a vyhodnocuje vyrobce prithézné vyslediy NG | R | Visiedky zkousek jsou prebirany vedoucim provozovny

zkousek viastnosti vyrobk(, zda jsou ve shodé

z protokola zhotovenych dodavatelsky a posuzovéany ve
vztahu k deklarovanym hodnotém.
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s deklarovanymi hodnotami?

Diouhodobé dokumentovand sledovéni a vyhodnocovani
vysledku zkoudek viastnost! vyrobki vyrobce doloZil.

8. Vyrabi vyrobce vyrobky pro Zelezniénl drahy? Byly
provedeny viechny potfebné zkousky téchto vyrobka?

NC

Vrrobce nemé ve svém vyrobnim sortimentu vyrobky pro
ie!eznién_i drahy.

Kapitola 6 — Zaznamy

Otézky Zjisténi, komentar

1. Pofizuje vyrobee v rAmei RV stanovené zéznamy a jsou NC | R | Vyrobce pofizuje vSechny normou stanovené zéznamy

tyto zéznamy Gpiné, prikazné a Eiteiné? (die kapitoly 6 PRV), ty jsou Upiné, prikazné a Citeiné.

2. Archivuje vyrobee zéznamy RV odpovidajicim zptsobem NC | R | V¥robce zéigamy archivuje  zpusobem  popsanym

a po pfedepsanou dobu? v kapitole 6 PRV.

Kapitola 7 — Rizeni neshodného vyrobku

Otazky Zjisténi, komentaf

1. Zaznamenava vyrobce pHpady neshodnych vyrobki die NC | R | #a pfedméiné obdobi vyrobce nezaznamenal Zédné

postupu pro Fizeni neshodného vyrobku? neshody.

2. Progetfuje vyrobce priciny vzniku neshodnych vyrobki, | C | NG | R | Neposuzovéno, viz zZjisténi u pfedchozi otézky &. 7.1.

pfijima v piipadé potfeby nezbytné ndpravné opatfeni a jsou

o tom zédznamy?

3. M4 vyrobce zaji§téno, aby nebyl uveden na trh vyrobek, NG | R | Wrobce udriovanim dokumentace RV a pinénim

ktery nveymé deklajrované vla)s(tnos%? poZadavk( dokumentace zajiStuje, aby nebyl uveden na
triy virobek, ktery nemé deklarované viastnosti.

4, Zaznamenal vyfobce ve sledovaném obdobl reklamaci? NC | R | V¥robce nezaznamenal ve sledovaném obdobl Zidnou

Postupoval vyrobce pfi feSeni uplatnéné reklamace reklamaci. Knitu reklamacf mé zavedenu.

odpovidajicim zplsobem?

Kapitola 8 — Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech

Otazky

Zjigténi, komentaf

Virobee postupuje dle kapitoly 8 PRV, vyrobna pouzivé

vyrobki az do doby jejich prodeje?

1. Postupuje vyrobce pii manipulaci a skladovani vyrobkd C/INC | R ) : 2
dle zpracovaného postupu a je tento postup dostateny zemni skiédky. Skiddky vyrobki jsou oddéleny vzéjemnou
k zachovani kvality vyrobku? visd:;sgostf, podicZi skiddek je piirodné zpevnéne,
p ,
Postup je dostatetny k zachovén! kvality vyrobka.
2. Zaijistuje vyrobce dostatetnou identifikaci polotovard a NC | R | /dentifikace polotovart a vyrobki je vyrobcem zgjisténa aZ

do doby jejich prodeje.
Skdadky findinich vyrobkti jsou oznaleny cedulemi
s velikosimi frakcl.

Kapitola 9 — Doprava a baleni

Otazky

ZJisténi, komentar

Dopravni 74d je udr’ovan v akiudinim stavu. Pohyb

opatien &titkem s oznadenim CE a poZadovanymi
informacerni, jestlize vyrobce dodéva balené vyrobky?

1. UdrZuje vyrobce v aktuainim stavu dopravnf fad a jsou NC | R = e - ,
informace z ného piistupné pro viechny Géastniky dopravy a provoz vozidel tcastniki dopravy v prostoréch piskovny
v prostoréch fomu? Jfe fizen na jeho podikladé dopravnim znadenim.

2. Uvédi na trh vyrobce jen nebalené vyrobky? Je obal NC | R | Vrobce uvédl na trh pouze vyjrobky voin lozené, balent

nenf pouzivéno.

Kapitola 10 - Vycvik pracovnikd

Otézky

ZJi5téni, komentar

1. Zaji§fuje vyrobee vyovik pracovniki, ktefi jsou scudasti
RV (v&etné& zainteresovanych pracovniki dodavatele) a jsou
o tom zaznamy?

NC

R

Pracovnici provezovny byli o RV proskoleni v rémoi
periodického Skoleni z poZadavki béfiskyeh pledpisit dne
12.1.2023.
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Aktualni seznam vyrobkd,
které jsou zafazeny v RV, vyrobce pro né vypracoval Prohlaseni o vlastnostech a pfipojil k nim oznadeni CE.

Vyrobek
CSNEN
0/4 | 0/4P | 4/8P | 8/M16P

12620 X X x X

13043 X X

13139 X X

13242 x X X X

13450

Vysvétlivky: Uvadén{ vyrobku na trh podle konkrétni normy je oznageno kiizkem v piisludném fadku,

Pfehled o neshodéach zjisténych pfi auditu:

Kapitola - - - - - .

Druh neshody - - - - - -

Termin odstranéni - - - - - -

Datum ovéieni - - - - - -

Qvéfil posuzovatel - - - - - -

Datum zpracovanl; 29.5.2023 Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele: O ) J
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